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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家邮政局提出并归口。
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快递包装重金属与特定物质限量

1 范围

本文件规定了快递包装中重金属与特定物质限量的要求,描述了相应的试验方法。
本文件适用于纸类、塑料类、纺织纤维类快递包装和邮件包装。
本文件不适用于直接接触食品的快递包装。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T10004—2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T15337 原子吸收光谱分析法通则
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AOX:可吸附有机卤素(AdsorbableOrganicallyBoundHalogens)
BBP:邻苯二甲酸丁基苄酯(ButylBenzylPhthalate)
DBP:邻苯二甲酸二丁酯(DibutylP
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表1 纸类、塑料类和纺织纤维类快递包装中重金属与特定物质限量要求 (续)

序号 项目 单位

限量值

纸类
塑料类

目
目目目

目目

ⰚⰚ
ⰚⰚ
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6.6 邻苯二甲酸酯

塑料类快递包装的邻苯二甲酸酯含量按照GB/T22048测试。
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